
Scheda ANIT - UNI TR 11175 
pareti, solai, serramenti
Regole per la compilazione
· Utilizzare una riga per ogni certificato
· Possono essere riportati solo risultati di certificati di laboratorio conformi alle norme serie UNI EN ISO 10140 (o precedenti UNI EN ISO 140)
· Schema di montaggio: inserire l’immagine del certificato
· Composizione parete: indicare 
· n° del certificato
· nome del laboratorio che ha eseguito la prova
· descrizioni e schemi riportati nel certificato
Di seguito si riporta un esempio
	Schema di montaggio
	Composizione parete
(partendo dal lato esposto al rumore)
	Spess. 
 Totale
m
	Massa superficiale 
totale
kg/m2
	Rw 
(C, Ctr)
dB
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	Certificato n°: 13.2504.MSW, MS50-75/1-A

Laboratorio: ProfiProjecten BV - 5052ZA Goirle (NL)

1 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
2 profilo in metallo C50  di spessore 50 mm
3 Climacell ® Cellulose spruzzato (CSO) 50 mm
4 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
	75
	31
	47
(-3;-11)
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	Certificato n°: 13.2504.MSW, MS50-75/1-B

Laboratorio: ProfiProjecten BV - 5052ZA Goirle (NL)

1 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
2 profilo in metallo C50  di spessore 50 mm
3 Climacell ® Cellulose insufflato 50 mm

4 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
	75
	31
	48
(-3;-11)
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	Certificato n°: 13.2504.MSW, MS50-100/2-A

Laboratorio: ProfiProjecten BV - 5052ZA Goirle (NL)

1 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
2 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
3 profilo in metallo C50  di spessore 50 mm
4 Climacell ® Cellulose spruzzato (CSO) 50 mm

5 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
6 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
	100
	57
	54
(-1;-8)
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	Certificato n°: 13.2504.MSW, MS50-100/2-B

Laboratorio: ProfiProjecten BV - 5052ZA Goirle (NL)

1 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
2 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
3 profilo in metallo C50  di spessore 50 mm
4 Climacell ® Cellulose insufflato 50 mm

5 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
6 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
	100
	57
	57
(-1;-8)
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	Certificato n°: 13.2504.MSW, MSD50-130/3-A

Laboratorio: ProfiProjecten BV - 5052ZA Goirle (NL)

1 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
2 profilo in metallo C50  di spessore 50 mm
3 Climacell ® Cellulose spruzzato (CSO) 105 mm
2 profilo in metallo C50  di spessore 50 mm 
4 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
	130
	35
	57
(-2;-9)
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	Certificato n°: 13.2504.MSW, MSD50-130/3-B

Laboratorio: ProfiProjecten BV - 5052ZA Goirle (NL)

1 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
2 profilo in metallo C50  di spessore 50 mm
3 Climacell ® Cellulose insufflato 105 mm
4 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
	130
	36
	59
(-1;-8)
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	Certificato n°: 13.2504.MSW, MSD50-155/4-A

Laboratorio: ProfiProjecten BV - 5052ZA Goirle (NL)

1 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
2 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
3 profilo in metallo C50  di spessore 50 mm
4 Climacell ® Cellulose spruzzato (CSO) 105 mm

3 profilo in metallo C50  di spessore 50 mm
5 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
6 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
	155
	61
	63
(-1;-8)
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	Certificato n°: 13.2504.MSW, MSD50-155/4-B

Laboratorio: ProfiProjecten BV - 5052ZA Goirle (NL)

1 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
2 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
3 profilo in metallo C50  di spessore 50 mm
4 Climacell ® Cellulose insufflato 105 mm

3 profilo in metallo C50  di spessore 50 mm
5 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
6 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
	155
	62
	65
(-1;-8)
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	Certificato n°: 13.2504.MSW, MS75-100/5-A

Laboratorio: ProfiProjecten BV - 5052ZA Goirle (NL)

1 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
2 profilo in metallo C75  di spessore 75 mm
3 Climacell ® Cellulose spruzzato (CSO) 75 mm
4 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
	100
	33
	50
(-1;-9)
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	Certificato n°: 13.2504.MSW, MS75-100/5-B

Laboratorio: ProfiProjecten BV - 5052ZA Goirle (NL)

1 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
2 profilo in metallo C75  di spessore 75 mm
3 Climacell ® Cellulose insufflato 75 mm
4 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
	100
	33
	52
(-1;-8)
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	Certificato n°: 13.2504.MSW, MS75-125/6-A

Laboratorio: ProfiProjecten BV - 5052ZA Goirle (NL)

1 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
2 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
3 profilo in metallo C75  di spessore 75 mm

4 Climacell ® Cellulose spruzzato (CSO) 75 mm

5 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
6 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
	125
	59
	58
(-1;-5)
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	Certificato n°: 13.2504.MSW, MS75-125/6-B

Laboratorio: ProfiProjecten BV - 5052ZA Goirle (NL)

1 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
2 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
3 profilo in metallo C75  di spessore 75 mm

4 Climacell ® Cellulose spruzzato (CSO) 75 mm

5 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
6 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
	125
	60
	61
(-1;-6)
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	Certificato n°: 13.2504.MSW, MSD75-180/7-A

Laboratorio: ProfiProjecten BV - 5052ZA Goirle (NL)

1 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
2 profilo in metallo C75  di spessore 75 mm
3 Climacell ® Cellulose spruzzato (CSO) 155 mm
4 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
	180
	39
	62
(-1;-9)
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	Certificato n°: 13.2504.MSW, MSD75-180/7-B

Laboratorio: ProfiProjecten BV - 5052ZA Goirle (NL)

1 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
2 profilo in metallo C75  di spessore 75 mm
3 Climacell ® Cellulose insufflato 155 mm
4 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
	180
	39
	64
(0;-9)
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	Certificato n°: 13.2504.MSW, MSD75-205/8-A

Laboratorio: ProfiProjecten BV - 5052ZA Goirle (NL)

1 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
2 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
3 profilo in metallo C75  di spessore 75 mm

4 Climacell ® Cellulose spruzzato (CSO) 155 mm

3 profilo in metallo C75  di spessore 75 mm

5 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
6 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
	205
	65
	66
(-1;-9)

	[image: image16.png]



	Certificato n°: 13.2504.MSW, MSD75-205/8-B

Laboratorio: ProfiProjecten BV - 5052ZA Goirle (NL)

1 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
2 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
3 profilo in metallo C75  di spessore 75 mm

4 Climacell ® Cellulose insufflato 155 mm

3 profilo in metallo C75  di spessore 75 mm

5 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
6 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
	205
	67
	68
(-1;-9)
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	Certificato n°: 13.2504.MSW, MS100-125/9-A

Laboratorio: ProfiProjecten BV - 5052ZA Goirle (NL)

1 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
2 profilo in metallo C50  di spessore 100 mm
3 Climacell ® Cellulose spruzzato (CSO) 100 mm
4 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
	125
	35
	53
(-1;-7)
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	Certificato n°: 13.2504.MSW, MS100-125/9-B

Laboratorio: ProfiProjecten BV - 5052ZA Goirle (NL)

1 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
2 profilo in metallo C50  di spessore 100 mm

3 Climacell ® Cellulose insufflato 100 mm

4 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
	125
	36
	55
(-1;-9)

	[image: image19.png]



	Certificato n°: 13.2504.MSW, MS100-150/10-A

Laboratorio: ProfiProjecten BV - 5052ZA Goirle (NL)

1 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
2 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
3 profilo in metallo C100  di spessore 100 mm

4 Climacell ® Cellulose spruzzato (CSO) 100 mm

5 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
6 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
	150
	61
	61
(-1;-5)
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	Certificato n°: 13.2504.MSW, MS100-150/10-B

Laboratorio: ProfiProjecten BV - 5052ZA Goirle (NL)

1 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
2 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
3 profilo in metallo C100  di spessore 100 mm
4 Climacell ® Cellulose insufflato 100 mm

3 profilo in metallo C75  di spessore 75 mm

5 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
6 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
	150
	62
	64
(-1;-8)
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	Certificato n°: 13.2504.MSW, MSD100-230/11-A

Laboratorio: ProfiProjecten BV - 5052ZA Goirle (NL)

1 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
2 profilo in metallo C100  di spessore 100 mm
3 Climacell ® Cellulose spruzzato (CSO) 205 mm
2 profilo in metallo C100  di spessore 100 mm
4 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
	230
	43
	63
(-1;-9)
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	Certificato n°: 13.2504.MSW, MSD100-230/11-B

Laboratorio: ProfiProjecten BV - 5052ZA Goirle (NL)

1 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
2 Profilo in metallo C100  di spessore 100 mm
3 Climacell ® Cellulose insufflato 205 mm
2 Profilo in metallo C100  di spessore 100 mm
4 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
	230
	46
	65
(-1;-9)
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	Certificato n°: 13.2504.MSW, MSD100-255/12-A

Laboratorio: ProfiProjecten BV - 5052ZA Goirle (NL)

1 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
2 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
3Profilo in metallo C100  di spessore 100 mm
3 Climacell ® Cellulose spruzzato (OSB) 205 mm
2 Profilo in metallo C100  di spessore 100 mm
5 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
6 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
	255
	70
	67
(0;-6)
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	Certificato n°: 13.2504.MSW, MSD100-255/12-B

Laboratorio: ProfiProjecten BV - 5052ZA Goirle (NL)

1 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
2 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
3 Profilo in metallo C100  di spessore 100 mm
3 Climacell ® Cellulose insufflato 205 mm
2 Profilo in metallo C100  di spessore 100 mm
5 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
6 Panello in cartongesso di spessore 125 mm
	255
	72
	70
(0;-7)
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	Certificato n°: 14.1203.CS-1, HS100-F1/1

Laboratorio: ProfiProjecten BV - 5052ZA Goirle (NL)

1 Panello in fibragesso fermacell di spessore 125 mm
2 profilo in  legno 40x100  di spessore 100 mm
3 Climacell ® Cellulose spruzzato (CSO) 100 mm
4 Panello in fibragesso fermacell di spessore 125 mm
	125
	36
	48
(0;-8)


3

