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> 25 N/mm2 Istituto Giordano
270696

Resistenza a
compressione

> 6 N/mm2 Istituto Giordano
270696

Resistenza 
a flessione

1,6 W/mK Istituto Giordano
268922

Conducibilità
termica

c.a. 1000 J/kg K Istituto Giordano
279153

Calore
specifico

BioediliziaItaliaBioedilizia

PRESTAZIONE VALORE CERTIFICAZIONE

> 30 N/mm2 Istituto Giordano
270695

Resistenza a
compressione

> 6 N/mm2 Istituto Giordano
270695

Resistenza 
a flessione

1,9 W/mK Istituto Giordano
268923

Conducibilità
termica

c.a. 1200 J/kg K Istituto Giordano
279154

Calore
specifico

BioediliziaItaliaBioedilizia

PRESTAZIONE VALORE CERTIFICAZIONE
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BioediliziaItaliaBioedilizia

> 30 N/mm2 Istituto Giordano
284278

Resistenza a
compressione

> 7 N/mm2 Istituto Giordano
284278

Resistenza 
a flessione

1,4 W/mK Istituto Giordano
284403

Conducibilità
termica

PRESTAZIONE VALORE CERTIFICAZIONE

c.a. 1000 J/kg K
Conforme UNI 
EN 15498 
Annesso D

Calore
specifico

> 30 N/mm2 Elletipi
36701/16

Resistenza a
compressione

> 8 N/mm2 Elletipi
36701/16

Resistenza 
a flessione

1,3 W/mK Istituto Giordano
335479

Conducibilità
termica

BioediliziaItaliaBioedilizia

PRESTAZIONE VALORE CERTIFICAZIONE

c.a. 1000 J/kg K
Conforme UNI 
EN 15498  
Annesso D

Calore
specifico

BioediliziaItaliaBioedilizia

> 25 N/mm2
Resistenza a
compressione

> 15 N/mm2
Resistenza 
a flessione

1,82 W/mK Istituto Giordano
325558

Conducibilità
termica

PRESTAZIONE VALORE CERTIFICAZIONE
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